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NORMAS UNE APROBADAS Y EDITADAS 

Normas UNE aprobadas y editadas / Gabinete Técnico del Consejo 
General 

AEN/CTN CONSTRUCCIÓN 

UNE-EN 12697-41:2014 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo 

para mezclas bituminosas en caliente. Parte 41: Resistencia a los 

fluidos de deshielo (Sustituye a: UNE-EN 12697-41:2006)  

AEN/CTN MADERA Y CORCHO 

UNE-EN 599-1:2010+A1:2014 Durabilidad de la madera y de los 

productos derivados de la madera. Eficacia de los protectores de la 

madera determinada mediante ensayos biológicos. Parte 1: 

Especificaciones para las distintas clases de uso (Sustituye a: UNE-EN 

599-1:2010)  

UNE-EN 14076:2014 Escaleras de madera. Terminología (Sustituye a: 

UNE-EN 14076:2006)  

AEN/CTN CEMENTOS Y CALES 

UNE 80114:2014 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 

Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de 

cemento) (Sustituye a: UNE 80114:1996)  

UNE 80121:2014 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 

Ensayo de expansión de conglomerantes hidráulicos con galletas de 

pasta dura (Sustituye a: UNE 7204:1962) 

AEN/CTN HORMIGÓN 

UNE 83958:2014. Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y 

aguas agresivas. Determinación del contenido en cloruros (Sustituye 

a: UNE 7178:1960)  

UNE 83959:2014. Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. 

Determinación cualitativa de hidratos de carbono (Sustituye a: UNE 

7132:1958) 

UNE 83960:2014. Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. 

Determinación del contenido de sustancias orgánicas solubles en éter 

(Sustituye a: UNE 7235:1971) 
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UNE 83988-2:2014. Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. 

Determinación de la resistividad eléctrica. Parte 2: Método de las 

cuatro puntas o de Wenner (Sustituye a: UNE 83988-2:2008)  

AEN/CTN CLIMATIZACIÓN 

UNE-EN 14597:2014. Dispositivos de control y limitación de 

temperatura para los sistemas de producción de calor (Sustituye a: 

UNE-EN 14597:2006)  

UNE-EN 15232:2014. Eficiencia energética de los edificios. Impacto 

de la automatización, el control y la gestión de los edificios (Sustituye 

a: UNE-EN 15232:2008)  

AEN/CTN CERRAMIENTOS DE HUECOS EN EDIFICACIÓN Y SUS 

ACCESORIOS 

UNE-EN 1932:2014 Celosías exteriores y persianas. Resistencia a las 

cargas de viento. Método de ensayo y criterios de prestaciones 

UNE-EN 13330:2014 Persianas. Impacto por cuerpo duro y protección 

frente a la intrusión. Métodos de ensayo  

UNE-EN 16361:2014 Puertas peatonales automáticas. Norma de 

producto, características de prestación. Puertas peatonales, excepto 

batientes, diseñadas inicialmente para su instalación con motorización 

automática y sin características de resistencia al fuego y/o control de 

humos  

AEN/CTN MATERIALES IMPERMEABILIZANTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

UNE-EN 13707:2014 Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 

cubiertas. Definiciones y características (Sustituye a: UNE-EN 

13707:2005+A2:2010)  

AEN/CTN AISLAMIENTO TÉRMICO 

UNE-EN 14319-2:2014 Productos aislantes térmicos para equipos en 

edificación e instalaciones industriales. Productos de espuma rígida de 

poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in situ. Parte 

2: Especificaciones para el aislamiento instalado  

UNE-EN 14320-2:2014 Productos aislantes térmicos para equipos en 

edificación e instalaciones industriales. Productos de espuma rígida de 

poliuretano (PUR) y de poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 

2: Especificaciones para los productos aislantes instalados. 
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AEN/CTN MATERIALES CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 

UNE-EN 1304:2014 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. 

Definiciones y especificaciones de producto (Sustituye a: UNE-EN 

1304:2006)  

AEN/CTN ÁRIDOS 

UNE-EN 1097-9:2014 Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 9: Determinación de la 

resistencia al desgaste por abrasión por neumático claveteado. 

Ensayo nórdico (Sustituye a: UNE-EN 1097-9:1999, UNE-EN 1097-

9:1999/A1:2006) 

AEN/CTN SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción. 

Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de 

producto básicas para productos de construcción (Sustituye a: UNE-

EN 15804:2012)  


